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Uvod

Ceskomoravskéa vyso&ina byla jiz od pocatkd stredovéku zndma svymi loZisky vzacnych kovil, prede-
vSim stfibra a v menSi mife také zlata. Doly na stfibrné rudy, pozdéji na olovnato—stfibrné rudy, se
rozprostiraly v samotné Jihlavé a v jejim blizkém okoli, v okoli Havlickova Brodu (pivodné Brodu Smi-
lova a po dlouhou dobu Némeckého Brodu). Pruh olovnato—stfibrnych rud se rozprostiral po obou bre-
zich feky Sazavy od Havlickova Brodu, pfes Pfibyslav aZz témé&F ke Zdaru nad Sazavou, kde krajing
vévodi vrch Peperek. Na jih od Jihlavy to byla oblast Cefinku, kde byly rozsahlé doly na olovnato—
stfibrné rudy. Severné od TreSté se nachazela rudni oblast v okoli Jezdovic a zapadné od TelCe se
dolovalo na stfibrné rudy v Mrakotiné — Dobré Vodé. Zapado—severozapadné od Dadic pfipomina ob-
last dolovani stfibrych rud Predni Radlicky vrch a pfiblizné zapadné od Dacic je to Havlova hora nad
Valtinovem, ktera také pamatuje davné dolovani stfibrnych rud.

Dolovani stfibrnych rud v Mrakotiné — na Dobré Vodé u Telce je jiz také davného data [1]. Prvni
pisemné zpravy se vztahuji k prvni poloviné patnactého stoleti. Jsou uvadény ve spojeni se jménem
Volfa Krajife z Krajku (i pfed 15. 9. 1554), ktery byl, spolu s Petrem Vokem z Rozmberka a Annou
z Rozmitalu, po smrti Adama |. z Hradce, porué¢nikem jeho dvéma nezletilym synim, Jachymovi
(*1526 —11565) a ZachariaSovi (*1527-%1589) z Hradce. Pani Anna Rozmitalu byla jejich matka.
V roce 1541 byl pan Volf Krajif z Krajku spravcem dold mrakotinskych, nebot osada Dobra Voda, ktera
dnes tvofi s Mrakotinem jednu obec, tehdy jeSté nestala. Porucnici obou nezletilych bratfi méli tehdy
(1541) cisafem a kralem Ferdinandem I. udéleno kutaci pravo na dobu osmi let. V roce 1549 propUjcil
Ferdinand I. kutaci pravo na patnact let pfimo Jachymu a ZachariaSovi z Hradce na doly na gruntech
teleckych s povinnosti odvadét stfibro a zlato do kralovské mincovny. Za kutnohorskou hfivnu stfibra
(asi 0,28 kg) dostavali devét kop grosi a za lot zlata (asi 17,5 g) Sest zlatych. Za to jim Ferdinand I.
odpustil na patnact let desatek z dolu na Dobré Vodé. Nasledujiciho roku 1550 si bratfi zdédéné pan-
stvi rozdélili, pfi¢emz Jachym si ponechal Jindfichlv Hradec a Zacharias teléské panstvi, takze mu
patfily také stfibrné doly na Dobré Vodé. Poznamenejme, Ze ZachariaS z Hradce doloval také stfibrnou
rudu ve Stfibrnych Horach u Némeckého (dnes Havlickova) Brodu, kde prevzal dolové miry po Karlu
z ValdStejna, jako manzel jeho dcery Katefiny z ValdStejna. Za timto Ucelem pobyval pan Zacharias
z Hradce €asto v Pribyslavi, kde si vystavél zamecek.

Dolovani stfibrnych rud pokracovalo na Dobré Vodé s nemalou intenzitou jeSté za pana Zachariase
z Hradce a na Teléi az téméFf do devadesétych let 16. stoleti. Je pravdépodobné, Ze v porovnani
s tézbou stfibrnych rud ve Stfibrnych Horach u Prfibyslavi bylo dolovani stfibronosnych rud na Dobré
Vodé méneé vynosné a po smrti pana ZachariaSe z Hradce bylo postupné omezovano a pozdéji zasta-
veno. Ani Slavatové, kterym patfilo teléské panstvi v letech 1604 az 1691, zde dolovani Uudajné vibec
neobnovili. AvSak hrabé Jachym Slavata, jemuz patfilo teléské i jindfichohradecké panstvi v letech
1673 az 1689, dal upravit na Upati kopce v mistech byvalé Stoly pramen mineralni vody a k nému pfi-
stavél dva domy pro lazenské hosty. Misto se jmenovalo Lazné Jachymovy, nebo téz Lazné mineralni
Ci dobré vody. PiSe se o tom v listiné z roku 1682, kterou biskupska konsistof v Olomouci dovoluje
hrabéti Jachymu Slavatovi postavit blize méstecka Mrakotina nad nedavno zfizenymi laznémi mineral-
ni vody kapli — kostelik zasvéceny sv. Jachymu (obr. 1). Rozvoj lazni mél v roce 1710 za nasledek
postaveni dalSich ¢tyf chalup a tehdejSi ndzev lazni Dobra Voda preSel i na vzniklou osadu.

Doly byly dlouho opustény, az teprve roku 1713 se pokusil obnovit t6Zbu jihlavsky méstan Jan
Jungmayer. Bylo to zfejmé bez valného Uspéchu, nebot jiz za tfi roky zanechal vSech kutacich praci.
Stara dulni dila otevrel jeSté pocatkem osmdesatych let 19. stoleti, v roce 1882, velkostatkar hrabé
Leopold Lichtenstein—Podstatzky. Po praci témér tfileté bylo sice dosazeno hloubky 45 metr(, ale dolo-
vani zna¢né ztézovalo vnikani vody do Sachty, takze byly dalSi prace rovnéz ukonceny. Posledni poku-
sy s otevienim dulnich stafin zacaly jesté v roce 1910, kdy belgicko—anglicka spole¢nost chtéla obnovit
tézbu stfibrnych rud v jiz opusténych dolech. Spole¢nost vystavéla nad byvalou Sachtou pfed domem
Cislo 17 z trdmu kostru pro t&zni véz. Dokonceni pokusnych praci vSak prerusil vznik prvni svétové valky.
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Belgicko—anglickou spole¢nosti pokusné vytézeny material, byl v€etné hlusSiny vyvadzen na Upati
svahu, vlevo od silnice z Mrakotina na Dobrou Vodu u domu ¢. 17, kde je byvaly odval doposud pozo-
rovatelny (obr. 2). Skute¢ny vysledek pokusnych praci a s nimi spojenych analyz jakosti vzorkd, tehdy
pokusné vytézenych stfibrnych rud, neni dodnes znam. Je vSak pravdépodobné, ze dulini prace byly
preruseny a ukonceny, spiSe z duvodu nizké jakosti tehdy pokusné tézenych stfibrnych rud, nez na-
sledkem vypuknuti prvni svétové véalky, i kdyZ nelze vyloucit, Ze se plivodné pocitalo s obnovenim po-
kusnych praci, nebot kostra tézni véze, ktera zde po dobu valky stéla, byla tdajné prodana v drazbhé
az po ukonéeni valky.

Rozbory slozeni rudniny

Z odvalu, ktery zde zuUstal po pokusné tézbé, byly ¢as od €asu odebirany vzorky jiz vytfidéné rudniny,
spolu s hluSinou, do riznych mineralogickych sbirek a lokalita byla téZ popsana v regionalni literature.
Také zacatkem 21. stoleti bylo z byvalého odvalu odebrano nékolik vzork(i kfemenné rudniny a podro-
beno analyze soucasnymi modernimi analytickymi metodami [2]. V nékolika balvanech kfemenné
horniny o pfiblizné velikosti détské hlavy, byly po rozdrceni identifikovany Zily arzenopyritu o tloustce
nékolika malych jednotek milimetr(i. Arzenopyrit se vyskytuje v paprscitych, viaknitych, ledvinovitych
nebo zrnitych agregéatech, z&asti v pravidelnych prorostlicich s pyritem. Ma stfibrnou nebo cinové bilou
az ocelové Sedou barvu a hustotu 5,9 az 6,2. Je obecné znam z €etnych zlatonosnych kfemennych Zil
a stfibrnych rudnich zil.

Rozbor chemického sloZeni vzorku horniny obsahujici arzenopyrit, provedeny metodou vinové rent-
genové spektralni mikroanalyzy (bez uvazovani kysliku) prokazal chemické slozeni v [hm.%] - 77,1 Si;
7,97 Fe; 5,03 As; 2,60 Al; 2,55 S; 2,46 Pb; 1,33 Zn; 0,61 K; 0,231 Cu a také nevelkou koncentraci stfib-
ra — 0,145 hm.% Ag. Z mineralt byl metodou RTG. difrakéni analyzy identifikovan kfemen - SiO,, ar-
zenopyrit — FeAsS, pyrhotin — FeS a palmierit — K;Pb(SO,), . Kromé toho probéhla jesté kvantitativni
chemickéa analyza krystalu arzenopyritu, ktery se nachazel pfimo na povrchu rozdrceného Zilného kre-
mene. Krystal obsahoval jako pfimés zinek a jeho sloZeni bylo mozno vyjadfit stechiometrickym vzor-
cem Fey »3AS(54ZN0,09S1 14 -

V Iété roku 2006 jsme spolu s majitelem domu ¢&. 17, panem FrantiSkem Binou (*1937), vybrali
z povrchu haldy vétSi mnozstvi kiemenné rudniny s cilem uréit, v jaké formé a na jaky druh mineralQ
mohlo byt ve vzorcich pokusné vytézené rudniny stfibro vazano. K analyze byly uréeny vzorky kiemen-
né horniny o pfiblizné velikosti ko€i€ich hlav a z nich byly vyfiznuty diamantovou pilou platy o tlouStce
cca 8 az 10 mm. Z plat byly poté na obou jejich stranach pfipraveny metalografické vybrusy. V takto
pfipravenych vzorcich kiemenné horniny se nachéazely zily a zrna arzenopyritu velikosti fadové malych
az velkych jednotek milimetrd. Vzorek vybrany k analyze je znazornén na obr. 3. TmavoSeda zrna aze-
nopyritu jsou v analyzovaném kifemenu vylou¢ena jako celistva, nepravidelnych tvar(i, velikosti
a v nespojitych, nerovnomérnych pasech.

Vysledky bodovych mikroanalyz jsou uspofadany v tabulce 1. Jednotlivé analyzované oblasti jsou
vyznaceny na snimcich odrazenych elektronli na obr. 4. Analyzovana mista na obr. 4 pfitom korespon-
duji s ozna¢enim mist v zahlavi tabulky 1, pfi¢emz analyzou byly zaznamenany tyto hlavni vysledky:

Rozmérna zrna

Analyzy 1 a 2 — rozmérna a nepravidelna zrna, pfedstavuji arzenopyrit (FeAsS) o priblizné stechiomet-
rickém sloZeni, s obsahem 0,20 a 0,32 hm.% stfibra.

Analyza 3 — mensi zrno, predstavuje nejspiSe smés oxidu Zeleza a oxidu arzenitého (As;Og)
s pfimési siry a médi a obsahujici 0,26 hm.% stfibra.

Analyza 4 — doklada slozeni kfemenné matrice (SiO,), v niz jsou minoritni mineraly ulozeny; kfe-
menna matrice obsahuje stopy stfibra.

Analyza 5 — zrno je tvofeno chalkopyritem (CuFeS,) a obsahuje 0,34 hm.% stfibra.

Zilky a drobna zrna

Analyza 6 — zahrnuje uhli¢itany a kfemicitany s vysokym podilem olova (15,6 hm.%) a s pfimési Zeleza
a arzénu.

Analyza 7 — zahrnuje kfemicitany a oxidy s vysokym podilem arzénu (16,5 hm.%), Zeleza (13,4 hm.%)
a s primési olova.
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Analyzy 8, 9, 10 a 11 — zahrnuji kfemicitany a oxidy s proménlivym obsahem arzénu (az 37,9 hm.%),
Zeleza (az 22,1 hm.%), olova (az 20,0 hm.%), s pfimési zinku (1,3 hm.%), siry (az 1,3 hm.%) a stfibra
(az 0,22 hm.%).

Rostouci posloupnost primérného slozeni prvkd identifikovanych v kfemenném platu, sestavena
podle bodovych analyz 1 az 11 uvedenych vtabulce 1, je znazornéna na obr. 5. Vidime, Ze se
v kfemicitanech nachazi pomérné vysoky obsah arzénu a Zeleza, avSak jiz podstatné méné siry olova
a médi. Obsahy zinku a stfibra jsou velmi nizké.

Primérna koncentrace stfibra, stanovena bodovou mikroanalyzou z jedenacti rozbora v raznych
mistech kfemene (obr. 4 — tab. 1) ¢ini v naSem pfipadé 0,18 + 0,10 hm.% Ag. Uvedeny Udaj se
v mezich chyb méfeni dobfe shoduje s obsahem stfibra stanovenym asi pfed péti roky, kdy byl zjiStén
jeho obsah v arzenopyritu 0 koncentraci 0,145 hm.% Ag [3].

Kromé téchto rozbort probéhly na tomtéz vzorku (tj. na kfemenném platu na obr. 3) jesté kontrolni
analyzy na ploSe pfi rastrujicim elektronovém paprsku. Vysledky téchto analyz jsou v tabulce 2 a pou-
kazuji na znacné nerovnomérné (heterogenni) rozdéleni analyzovanych prvki v povrchové vrstvé kre-
menného platu. V povrchové vrstvé platu o celkové ploe priblizné 20 mm?® byl stanoven pramérny
obsah stfibra 0,30 + 0,06 hm.% Ag, cozZ je v mezich chyb méfeni v podstaté shodné s pfedchozi ana-
lyzou, jejiz vysledky jsou v tabulce 1. Primérny obsah arzénu ¢ini 9,02 + 2,07 hm.% As a Zeleza
6,43 £ 1,73 hm.% Fe, avSak pfi pomérné nizkém obsahu siry 3,84 + 0,85 hm.% S, coz nasvédCuje,
Ze arzén i zelezo jsou z jisté Casti vazany téz na oxidy. Zakladni horninu, ve které jsou arzenopyrit
a dalSi pfimési uloZeny, tvofi kiemen s obsahem 43,80 + 3,35 hm.% Si a 34,24 + 1,98 hm.% O.

K dolovani st fibra na Dobré Vod &
V davné minulosti se velmi pravdépodobné v dobrovodskych stfibrnych dolech nachézely mineraly

s podstatné vySSim obsahem stfibra nez je tomu dnes. Je tak mozno soudit podle poznamky, kterou
uvadi ve svém prehledném kompendiu T. Kruta [4], Ze tetraedrity z Dobré Vody u Tel€e Ize pokladat
pro jejich vysoky obsah stfibra za freibergit, ktery je charakterizovan jako znamy nerost z Dobré Vody,
popsany poprvé J. V. Melionem (1864). T. Kruta dale poznamenava, Ze rudy jsou zde vazany na Zzilny
kfemen, ktery vyplfiuje rozsedliny v cordieritické rule na styku s dvojslidnou Zulou centralniho mol-
danubického masivu. Zily maji brekciovity charakter a patfi k vyb&zkam jihlavskych dulnich Zil. Pfevla-
dajici rudou je zde udajné stfibronosny galenit, ktery doprovazeji nékteré sulfidy a nékolik sekundarné
vzniklych nerostd. AvSak nahodnymi sondami do byvalého odvalu, pochazejiciho z pokusné tézby
u domu ¢&. 17 a nasledujicimi analyzami odebranych vzork(, nebyl minerdl galenit v minulych letech
(2002 a 2006) nalezen i kdyz olovo zde bylo vzdy v minoritnich formach mineral(i identifikovano; analy-
zou 11 podle tabulky 1 dokonce o obsahu 20 hm.% Pb. Rentgenovou difrakéni analyzou byl
v odebraném vzorku z téze haldy potvrzen jiz v roce 2002 [3] vyskyt mineralu palmieritu, coz je siran
olovnato—draselny K,Pb(SO,),, ktery se tvofi jako sekundarni nerost v oxidacni z6né transformaci
galenitu PbS. Nelze vyloucit, Ze v daném pfipadé doslo k jeho vytvoreni v ramci vytézené haldy.

Prestoze predlozené analyzy maji orientacni povahu, nasvédcuji tomu, Ze i v minulosti, pfi poku-
sech sméfujicich na Dobré Vodé k obnoveni tézby kdysi jakostnich stfibrnych rud, se zde nejspiSe
pfevazné nachazel uz jenom mineral arzenopyrit, obsahujici nevysoky obsah stfibra a také jeho podil
v kfemenné horniné nebyl velky. Také dalSi stfibronosné mineraly, napfiklad galenit a chalkopyrit,
s vySSimi podily stfibra, se zde pozdéji, kdy uz byly doly vyCerpany, vyskytovaly ve vztahu
k arzenopyritu v mnohem mensim pomeéru, snad podobné jako tomu bylo v naSem pfipadu.

Pripomernime si, Zze Zacharia$ z Hradce doloval také stfibrnou rudu ve Stfibrnych Horach u Némec-
kého (dnes Havlickova) Brodu, kde pfevzal dolové miry po Karlu z ValdStejna, jako manzel jeho dcery
Katefiny z ValdStejna. Ke stfibru, které panu ZachariaSi z Hradce plynulo ze stfibrnych dolt na Dobré
Vodé je tak mozno jesté pfipocitat drahocenny kov, jehoz zdrojem byly doly ve Stfibrnych Horach na
Pribyslavsku. D& se pfitom predpokladat, ze tamni doly byly bohatSi nez zdejSi doly dobrovodské, které
se brzy vy€erpaly. AvSak oboji doly byly za jeho Zivota zdrojem drahocenného kovu, ktery pan Zachari-
as dokéazal ucelné vyuzit, jak z hlediska investic pfi budovani staveb a rybnik( (kromé jiného je s jeho
jménem spjato zaloZzeni Velkého parezitého rybniku), tak i pro vytvofeni stfibrného pokladu pro bu-
doucnost. Zachovalo se také jeho viastni pisemné a téz obrazové svédectvi o tom, Ze stfibro vytézené
nad rdmec spotreby a tehdejSich investic, bylo zachovano ve formé tézké stribrné Zidle — stolice (obr. 6)
a dalSich ¢asti nabytku [5] jako stribrny poklad pro budoucnost.
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Jakou sumu v tehdejSi dobé tato umélecky zhotovena stfibrna stolice (Zidle) o hmotnosti pfes 46 kg
predstavovala, zaznamenal sdm pan ZachariasS z Hradce ve svém urbéfi — item stfibrna stolice i s pAi-
sadu vazi 166 (a) 1/7 hiiven a 13 lotu. — Iltem na pozlatku vzal na kaZzdou hiivnu po dvou dukatech, ¢ini
324 dukaty. — Item od dila od hiivny po 4 kopach ucini 668 kop. — Item a kdybych hfivnu stfibra pokla-
dal po 10 kopach, ucinilo by na stribro, zlato i od dila 2824 kop. A tak ma vSecko vSudy zaplaceno.

Kromé stfibrné Zidle mél pan ZachariaS z Hradce, jak plyne z jeho posledni ville sepsané na pfi-
byslavském zamku, také stul stfibrem obloZeny, coz jsem — jak zni dale jeho zavét — tak z nadéleni
a pozehnani boziho z hor mych pro pamatku svou a sidla mého Tel¢ského udélati dal ... ... a zcela
davéruii, ze ty stolice a ten stdl v zamku Telci v pokojich nélezitych chovany a ochrariovany budou, ani
Zzadnym vymyslenym zpdsobem, coz by lidskéa lest najiti chtéla neb mohla, k ruSeni aby neprichazely,
nybrz v celosti tu pozustavaly.

V Kronice Pribyslavské jeji autor F. Pdza lakonicky poznamenava, Ze ony stfibrné drahocennosti,
které si pral pan ZachariaS z Hradce zachovat podle své vile pro pristi Casy, byly zacatkem 18. stoleti
roztaveny na zaplaceni valecnych pozadavkd. A tak dnes pfipomina bohatstvi a slavu dobrovodskych
stfibrnych dolG uz jenom hornicky kostel sv. Jachyma a tradice, zachovana v Gstnim a zaznamenan&
v pisemném podani.
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Obr. 1 Hornicky kostel sv. Jachyma z roku 1682 stojici nad byvalymi doly na stfibronosnou rudu
na Dobré Vodé u Tel¢e

Obr. 2 Staveni ¢islo popisné 17 na Dobré Vodé u TelCe. Byvaly odval je vterénu doposud
pozorovatelny (na svahu uprostfed snimku)
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Obr. 3 Plat (oboustranné vybrouSena a vyleSténa desticka kfemene)
o tloustce cca 9 mm se zrny arzenopyritu.

Analyza 1

AccV  Spot Magn
200kV 4.4 17x

Det WD Exp

Analyza 7

Analyza 6

AccV  Spot Magn
20.0kv 4.8 6bx

Det WD Exp

—
BSE 116 40859 Dobra Voda u Telce

200 um
BSE 10.9 40861 Dobra Yoda u Telce

Analyza 3

1 mm AccV  Spot Magn
200kY 4.4 17x

AccY  Spot Magn
200kV 48 17x

_Analyza 2

: Analyza 5
Analyza 4

Det WD Bp 1 1mm
BSE 11.6 40860 Dobra Voda u Telce

Analyza 8
LA_naIyza 10
Analyza 9

Analyza 11

Det WD Exp 1 1mm
BSE 11.2 40862 Dobra Voda u Telce

Obr. 4 Vyznacené bodové mikroanalyzy platu kfemene v platu kiemene; vysledky analyz

jsou usporadany v tabulce 1
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CaAg ZnMg K C Al CuPb S Si Fe As O

Analyzovany prvek

Obr. 5 Rostouci posloupnost primérného obsahu prvkd stanovena v kfemenném platu z byvalého
odvalu na Dobré Vodé u Tel€e. Jde o bodové analyzy v mistech 1 az 11 na obr. 4

Obr. 6 Telcské stfibrna stolice pana ZachariaSe
-+~ zHradce o hmotnosti 166 a 1/7 hfivny stfibra
L?/ (podle [PUZA, F.: Kronika Pribyslavska. Nakladem
Spolecenstva rdznych Zivnosti v PAbyslavi. Prby-
slav 1914, 411s.])
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Tabulka 1 Dobra Voda u Telée — bodova analyza zrn arzenopyritu a okolni horniny [hm.%]

Prvek | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 | 11 X | S | Xome
c [ o 0 0 0 [2248 0 0 0 0 0 | 204 | 619 | 2248
0 | 37 | 289 [2714 [ 4343 | 0 |2665 | 2583 | 31,71 | 285 | 24,28 | 12,18 | 20,57 | 12,66 | 4343
Mg [ o© 0 0 0 0 [091 | o [063 [ 18 | 190 | 076 | 055 | 0,67 | 1,90
Ao 0 0 0 0 |89 [1338 1568 0 0 | 04 | 349 | 55 | 1568
Si | 036 | 065 | 087 [ 5641 | 0 | 1093 | 1998 | 17,66 | 51,11 | 2363 | 4,39 | 16,91 | 18,39 | 56,41
s [1832] 1832115 o [1977] 018 | 0 0 |03 | 131 | 076 | 547 | 7,83 | 19,77
Ag [ 020 [ 032 | 026 | 016 | 034 | 011 | 019 | 014 | 0 0 [022 08 | 010 | 034
K | o 0 0 0 0 |460 [ 685 [ 652 | 0 | 024 | 0 | 1,66 | 259 | 6,85
ca | o0 0 0 0 0 0 0 0 0 [o062 ] 0 [006 | 017 | 062
Fe |[3264 | 322 [2893| 0 |[3243[ 513 [ 1342 890 | 827 | 206 | 2206 | 1860 | 11,00 | 32,64
cu | o 0 | 136 | 0 |[4746| 0 0 0 0 0 0 | 444 | 1303 | 4746
zn | o 0 0 0 0 o [ 115 ] 0 0 0 [ 133 ]023 [ 046 | 1,33
As | 4478 [ 4562 [ 4028 | 0 0 | 45 [1654 | 350 | 7,83 | 2485 | 37,88 | 2053 | 17,06 | 45,62
Pb | 0 0 0 0 0 |[1561 | 266 | 1527 | 210 | 2,59 | 20,01 | 529 | 699 | 20,01
Suma| 100 | 100 | 9999 | 100 | 100 | 100 | 100 |100,01| 100 100,02 99,99 [100,00

Foto | 40859 | 40860 | 40860 | 40860 | 40860 | 40861 | 40861 | 40862 | 40862 | 40862 | 40862

Poznamky: — v zahlavi tabulky — bodové analyzy 1 az 11 (viz obr. 4); analyticky komplex PHILIPS—
EDAX; urychlovaci napéti 20 kV; expozice 100 s; aplikovan systém korekci ZAF

Tabulka 2 Dobra Voda u Telée — ploSna analyza platu zobrazeného na obr. 3 [hm.%]

Prvek Analyza1 | Analyza2 | Analyza2 X S, Xerin Xrex
0 33,89 36,37 32,45 34,24 1,98 32,45 36,37
Mg 0,34 0,36 0,67 0,46 0,19 0,34 0,67
Al 0,84 0,38 0,73 0,65 0,24 0,38 0,84
Si 43,29 47,37 40,73 43,80 3,35 40,73 41,37
S 3,74 3,04 4,73 3,84 0,85 3,04 4,73
Pb 0,93 0,00 0,20 0,38 0,49 0,00 0,93
Ag 0,37 0,26 0,27 0,30 0,06 0,26 0,37
K 0,28 0,20 0,38 0,29 0,09 0,20 0,38
Ca 0,21 0,16 0,12 0,16 0,05 0,12 0,21
Fe 6,13 4,88 8,29 6,43 1,73 4,88 8,29
Cu 0,23 0,11 0,36 0,23 0,13 0,11 0,36
Zn 0,29 0,08 0,24 0,20 0,11 0,08 0,29
As 9,45 6,76 10,84 9,02 2,07 6,76 10,84
Suma 99,99 99,97 100,01 99,99 0,02 99,97 100,01

Poznamky: — kazda z analyz 1 az 3 je z plochy 2,5x2,5 mm; analyticky komplex PHILIPS—-EDAX;

urychlovaci napéti 20 kV; expozice 100 s; aplikovan systém korekci ZAF
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