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K historii Zelezarské huti v Dolnim Bolikove

Smyslem tohoto prispévku je priblizit historii zaniklé
Zelezdfrské huti v Dolnim Bolikové a zachytit soucdasny stav
aredlu, této svfm rozsahem a vyznamem kdysi nikoli ne jmensi

hutni lokality na Morave.

Historie

Dolni Bolfkov byval difive samostatnou obci, dnes je to
osada obce Cizkrajova. Je treba jej odlisit od Horniho Boliko-
va, kter¢ leZ2f asi 10 km zapadné od Telle a nikdy se v ném ve
velkém 2elezo nevvrabélo. Dolni Bolikov se nachazi asi 4,5 km
ssv. 0od Slavonic a prvni pisemna zprava o nem je z roku 1368.
Jde o ves stareho zaloZeni, zakreslenou jiz na Komenského mapé
Moravy z r. 1627 jako "Bulikow" spolu s tvrzi.a Tvrz stavala
u potoka v mistech byvalého mlyna a prva zminka o ni je také
z roku 1368.3 Budovu byvalé tvrze priblizuje snimek na obr. 1l.
Na pozdeé jSich rytinach Komenského mapy Moravy od S. Dvorzaka
a A. Goose z r. 16644 je stale jeste ves jmenovana jako "Bu-
likow", av8ak na Holmannové vydani Mullerovy mapy Moravy z r.
1730, stejné tak jako na mapé, kterid byla odvozena z Mullerova
dila a doplnéna (jejimi vydwateli byli Covens a Mortier), se

jiz objevuje nazev “Walking“.5'6 Na posledné jmenované mapé je

pak jiZz také vyznaden dnesni Horni Bolikov jako "Bulikow”. Pro
uplnost poznamene jme, Ze ani Fabriciova nejstarsi mapa Moravy

(4
z r. 19575

Zadny Bolikov na jihozapadni ¢éasti Moravy jeste neuvade ji.

1

Z uvedeného plyne, Ze Dolni Bolikov byval dosti v{znamnou
Ceskou vsi, ktera se postupne germanizovala. To se projevilo i
v ndzvu Wolking (19241) a v priviastku Nemecky Bolikov, kterym
se odlisoval od Ceského (Horniho) Bolfkova. Privlastek se vsak
neujal, nebot Némeck¢ Bolikov se jak JiZz uvedeno, jmenoval né-
mecky Wolking a nikoli Deutsch B. ve srovnini s Bohmisch B.
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ani o néco mladsi Kaeriova mapa vydana kolem r. 1620
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Zelezaifska hut v volnim Bolikové byla zie jmé zaloZena
kratce pred ukoncenim napoleonskych valek. Podle Tirayeg se
v roce 1810 spojil Rehof hrabé Razumovsky, pan na Rudolci,
s Vincencem Zessnerem ze Spitzberku a zaloZzil pri potoce nad
Bolikovem "Zelezné huté Wolkingsthal”. K vysoké peci patrily
"nodruzné mistni hamry" a také hamry v nedaleké Lipnici a
v Dolnim Radikové. D4 se predpokladat, Ze k huti byly po jisté
dobé pristavény i strojni dilny, ponevadZ se uvédig. zZe "poz-
déji tam vyrabéli jen hospodarske stroje". Z vyrobené litinv
se odlévaly i drobné predméty, jako medailony, svicny, nahrob-
n{ pomniky, kifZe aj. 2elezna ruda se do huti privaZela od
Jemnice, ze Zupanovic, od Moravskych Budéjovic, z Martinkova,
od Jihlavy, z Petrovic a z Dolnich Rakous od Drozdovic.

V roce 1815 byla v Bolikovské huti v provozu jedna vysoka
pec a dvé kujnici vyhné s hamersk¥mi kladiv'y.l0 Ste jny rozsah
zdkladniho vybaveni huti se uvadi{ jeste po 35 letech provozu
v r. 1850.%°
a k jeho vybaveni patrila jedna kujnici vihen s hamersk{mi
kladivy. Hamr zde byl v provozu jesteée v roce 1846 a patril
k Bolikovské huti. Provoz byl zastaven nékdy pred rokem 1857,
ponévadZ v tomto roce se jiZz kujnicf{ vyhen v Lipnici neuvadi{.
Ponékud delsf trvani{ mél hamr v Dolnim Radikové, kde byla v ro-
ce 1846 v &innosti kujnicf vfhen s hamerskym kladivem. Jesté
v druhé poloviné 19. stol. pak byly u Hornfho a Prostredniho
hamerského rybnika v Dolnim Radikove v provozu kujnici vyhneé,
které patfily k Bolfkovské huti. .0

Hamr v Lipnici byl uveden do provozu v roce 1823

10

Bolikovsky potok byl vybran k zaloZeni huti nejspise pro-
to, Ze byl zarukou trvalého a pomerne vyrovnaného zdro je vodni
energie pro pohon hamru a dmychadel pro vysokou pec a okolni
lesy predstavovaly na dlouhou dobu dostateény rezervoar paliva -
po zpracovani dreveného uhli. Tyto prednosti tehdv prevaZovaly
nad nevfhodou vzdalené j§iho dovozu Zeleznych rud. Z rudnich
palezi3t bylo patrné ne jvydatnéd j$f magnetitické loZisko scarno-
vého typu v Zupanovicich, které se podle geologického prizkumu
jevilo v nedavné dobd (1962) jesté perSDektivni.l6 Z vétsich
vyskytd lze k nému zaradit limonitovad loZziska Brtnice, Petrovi-
ce, Krahulov, Stareé aj.17, z nichz Petrovické slouzilo podle

Tirayeg s uré¢itosti potrebéam Bolikovské huti.
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Hul ziejmé zasobovala svymi v§robky z litiny, i surovym
jelezem a ocelf velkou &ast jihozapadni Moravy 1 prilehlou
2aat Dolnich Rakous, ponévadZ D. Bolikov le2i nedaleko stat-

nfch hranic s Rakouskem.

Srovnéme-1i produkci vysokych peci v prvni Etvrtine 19.
stoleti zjistime, Ze v letech 1809 aZ 1819 bvly na Morave a

ve Slezsku ne jproduktivné jsi tyto ielezérnyl1 (primérna pro-
dukce je uvedena ve videnskych centech surového Zeleza za rok):

Blansko (2 vysoké pece) 9 543
Ludvikov (2 vysoké pece) 8 746
Janovice 6 839
Bolikov o 466
Fr¢dlant a Celadné 5 319
Ustron 3 429
Stépénov 2 950
Sobotin a Louéna nad Desnou 2 495
Adamov 2 417
Aloisov 2 200
Javorek -1 995

Z prehledu je zrejmé, e hut v Bolikové patfiila kratce
po svém zaloZeni Kk ne jproduktivné jSim na Morave a ve Slezsku
a pokud jde o vfrobnost pripadajici na jednu vysokou pec, sta-
1a dokonce na druhém misté. Av3ak toto &elné postaveni nemelo
dlouhého trvani, ponévadZ. jiZz dvanact let nato se pozoruje po-
kles wfroby na 4 033 vid. centd sur. Zeleza za rok (1831),
ktery ma s vy jimkou roku 1850 trvalou tendenci.l1 Taktez trva-

le klesé podil vyroby Bolikovské huti na celkoveé produkci su-

rového 2eleza na Moravé a ve Slezsku, jak plyne z pi:"ehledu:u'l2
déta  podfl huti v D.Bolikové v 3
1809 - 1819 10,13
1831 4,16
1833 3,85
1843 1,22
1850 J,48
1853 0,9

2z ndho? predstavuje vy jimku pouze rok 1850.
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RovnéZ cenové relace se vyvijely pro hut v D. Bolfkove
nepriznivé. Tak v roce 1853 vyrdbély na Moravé a ve Slezsku
surové Z2elezo ne jlevné ji Vitkovice a to za 3 zlaté konv. mény
za jeden vidensky cent. V tomtéZ roce stéilo totéZ mnoistvi
surového 2eleza v Bolikové 4 zl. 36 kr. a v roce 1857 byly
cenové relace jeSté nepriznivé jd{. Vitkovice vyrébély viden-
sky cent surového Zeleza za 2 zl., zatimco v Dolnim Solfkové
bylo totéZz mnoistvi Z2eleza vice neZ 2,5 krat drazsfi, a to za

5 z1. 20 kr.1°

Stoupajici ceny drfeva nutného k v¥robé drevéného uhli
vedly v 70. letech 19. stoleti k tomu, Ze byla stale vice
davana prednost Zelezu vyrobenému v koksovfch vysokych pecich.
Huf i strojirna, vzdalené od zdrojd levného paliva, se ocitly

v krizi.

Cely zavod trval do roku 1878. Jesté béhem provozu byl
podnik prodéan od zakladateld sv. pénu Antoninu Hochberkovi, po
nem: dedila jeho dcera Marie, jejiZz manZel byl rytif Riese.

YV roce 1860 se totiz uvadi{ jako majitelka pani Riese-Stallbur-
gové.g i kdyZ o rok pozdéji (186l) se v jiném pramenu hovoi{

o majiteli téchZe hut{ svobodném péanu Riese-Stallburgovi.lo
Poslednimi majiteli huti byli Jan Rattlich a jeho syn, kterf
jsou pochovani v Cizkrajové,9 Tiray dale uvadi, Ze “dnes (tj.
1926) je v8e zboreno, hut, zavodni budova i hospoda”.

Soudasny stav

V¥sledkem jednodenniho prizkumu areédlu byvalé Bolf{kovské
huti v srpnu v roce 1982 je situaénf néért na obr. 2. Bolfkov-
skf potok zde pirotéké nehlubokfm, zalesnénim a dosud romantic-
kym tidolim, které je orientovédno pribliZné od zzs. k vvj. a hut
je vzddalena asi 1,5 km od osady. Jeji zbytky se rozkladajf po
pravém bifehu Bolikovského potoka, zatimco rozséhlé struskové
haldy (obr. 3) jsou podél levého bifehu (obr. 2 - pozice 12).

K* aredlu huti se dostaneme lesni cestou pres chatrny drevény
most 8 znazornen§ na obr. 4. Vysoké pec 1 stivala tésné u odpad-
nftho kandlu 9 a v terénu jsou dosud patrny zbytky jejiho zdiva

a také zdiva na némZ bylo patrné usazeno vodni kolo 2, ponévadZ
zde koné{ vodni nédhon (obr. 5). Zietelné koryto vodnfho néhonu

6 béZii kolem byvalé kovarny 4 s dilnou (?). Tyto objekty byly
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vestavény do svahu a jeden z nich mdé nové upraven§y vchod (obr.
6), zatimco druh§¥ je polozificeny (obr. 7), Oba vSak nédleZ{

k nejzachovale jSim zbytkim staveb na této lokaliteée. Nad prv-
nim z objektd je v terénu dosud patrny vyzdény odtah kouro-
vfch plynd, ¢éi vétracf{ Sachta - obr. 8. Nékolik metra od po-
kradujfciho ndhonu (obr. 9) pobliz lesni cesty 13 jsou v te-
rénu pozorovatelné zaklady budov 5 a o nékolik desitek metri
ddle odboé&uje z nahonu jalovy prepad 7. Za kapennym mostkem

10 pfes ndhon jsou na pravém bfehu Bolikovského potoka zletel-
né patrné zbytky jezu ll, zachycené na obr. 10. Za timto vod-
nim dfilem na dolnf &4sti toku Bolfkovského potoka (oznadenfym
A) pokraduje cesta pfes odpadni kandl 19 dalsfho, druhého vod-
nfho dfla B, které jsme oznadili jako dilo na horni ¢asti toku.

Jsou zde ne jasné zbytky zédkladd kdysi rozlehlé budovy 15,
ne jspise hamru, a na konci nédhonu se nachaze ji zbytky zdiva ve
kterém mohlo bf¥t usazeno vodni kolo, pravdépodobné na svrchni
 vodu 18. Zbytky zdiva 18 ve stréni jsou ne jasného pivodu. Poz-
namenavéime, Ze ve v3ech aZ dosud popisovanych pripadech Slo
o zdivo z lomového kamene. Z nahonu (obr. 1l1) odbodujf jalové
prepady 42, 21, v terénu dosud zretelné patrné, za nimiZ nahon
podchidzi kamenny mostek a zatistuje do Bolfkovského potoka. Sto-
py jezu 23, kter¢ prislusf{ tomuto vodnimu dilu, jsou nezretelné.

Obé vodni dila sleduji udoli v délce kolem 3/4 km. Rozle-
hlost celého aredlu ukazuje na velkorysost plani pfi zaloZeni
huti, vysvétluje jeji potatelni vysokou produktivitu a akcentu-
je také jeji tehde jSi vyznam pro zpriumyslnéni jihozapadni c¢asti
Moravy a Dolnich Rakous. |

Rozbory vzorkil

Ze struskovfch hald (obr. 2 - pozice 12) byly odebréany
vzorky tif{ strusek rdzného zbarveni, od modré, pfes modrozele-
nou az zelenou, a zlomek litiny o hmotnosti cca 120 g. Ze stru-
sek i litiny byly zhotoveny metalografické vybrusy, které slou-
2ily jednak k prvkové analvze na rtg. energiové disperznim
mikroanalyzdtoru Tracor ve spojeni s elektronovfm rastrovacim
mikroskopem JSM-U3 (oba soubory vzorkill), jednak k metalografické
analyze na svételném metalografickém mikroskopu Neophot II
(pouze vzorek litiny). Na vzorku litiny byla také zmérena tvr-
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dost podle Brinella.

Analyzy strusek prokazaly, Ze jde o mirné kyselé strusky
o primérném sloZzeni v objemovych procentech: (2,1 + 0,1) MgoO,
(2,4 + 0,4) A1203, (53,4 + 3,2) Si0,, (1,8 + 0,2) KQO,
(19,2 + 0,9) Ca0, (0,5 *+ 0,1) Ti0,, (0,13 :_0,05) Cr203,
(11,1 + 1,0) MnO a (9,5 *+ 5,5) Fe,0,. Dale obsahovaly tyto
gstrusky faddové desetiny obj. % siry a kobaltu, ktery jim pro-
pujéuje namodralé zbarveni. Intenzita zeleného zbarveni roste
s obsahem oxidu Zelezitéeho. Fosfor nebyl ve vzorcich strusek
zjidtén. Index zasaditosti dany pomérem: I = (MgO + K20 + Ca0 +
+ MnO + Feaos) / (Al;,0, + Si0y + Ti0,) ma hodnotu 0,78, tj.
mens$i neZ jedna (struska je kysela).

V koksové peci je pro strusku soulet oxidd SiO2 + A1203
45 at 55 %, ve struskach drevouhelnych peci je soulet téchto
oxidd v rozsahu 60 aZz 65 %.13 V daném pripade byl v odebranych
vzorcich strusek (od modré k zelené) podil Si()2 + A1203
: 60,2 , 55,7 a 51,5 %. Mile tedy ne jspise jit o haldy vysoko-
pecnich strusek z drevouhelné vysoké pece, kde vsazka uz mohla
obsahovat jisty podil koksu, poprf. ¢erného uhli, a té%Z o strus-
ky ze zkujnovacich pochodd v blizkém hamru.

Struktury odebraného vzorku litiny jsou zobrazeny na obr.
12 a 13. Grafit je lupinkovy, mezidendriticky usmerneny o stred-
n{ délce lupinkd 20 aZ 60 um (obr. 12). Struktura zakladni ko-
vové hmoty je perliticka, perlit je velmi jemny. Fosfidické
eutektikum (steadit) je vylouéeno prevazneé v jednotlivych utva-
rech (obr. 13). Volny cementit se ve strukture nevyskytuje.
Jde tedy o Sedou litinu. Jeji stanovené chemické sloZzeni ve
hmotnostnich procentech: 1,23 Si, 0,90 Mn, 0,41 P, 0,113 S,
0,00 Ti, 0,00 Cr, 0,00 Ni, 0,00 Al a zmérena tvrdost (206 + 8)
HB 62,5/2,5/15 umoZnuiji podle korelaé&nich vztahi platnfych pro
sSedou litinu14 odhadnout: stupen eutektiénosti Sc = 0,861,
obsah uhliku hmotn. % C = 3,22, pevnost v tahu R, = 248,1 NPa,

uhlikov§ ekvivalent C_ . _ = 3,73 % a teplotu likvidu (zadatku

o v
tuhnut{) Tl = 1201°C.

Tyto charakteristiky ukazuji, Ze Slo o jakostni litinu,

pedeutektického sloZzeni, ktera )e srovnatelna s dnesSni konven-
&¢né vyrabénou Sedou litinou podle CSN 42 2420. Tato litina se
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v soucdasnosti pouziva na odlitky o tloustce stén 8 az 40 mm,
na strojni odlitky, soudasti motord, turbin, pistovych stroja,
valci motord, kompresori aj. Navic ma vzorek litiny z Dolniho
Bolfkova ni2s{ obsah siry neZ dnes konvenéné vyrabené litiny.
Poznamene jme v3ak, Ze stanoveny obsah siry 0,113 % v litine

z Bolikova je podstatné vvssi neZ obsahy téhoZ prvku ve vzor-
cich Sedych litin z byvalych hut{ v Kadove, Javorku, Jedov-

nicich a ze Staré huti u Adamova.

15
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Obr.1 Budova byvalé tvrze v Dolnim Bolfkové /foto 1982/.
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Obr.2 Situalni néért byvalé YelezdPské huti v Dolnfm Bolfkov&
/stav z roku 1982/.legenda:

- vodn{ dflo na dolni &4dsti toku

- vodni dflo na hornf &4sti toku Bolikovského potoka.

~ zbytky vysoké pece

- vodni kolo na svrchni vodu ?

-~ navdZeci rampa

kovdrna a dilna vestavéné do svahu

- zgéklady budov, "zdvodni budova, hospoda® 9/ Y ¢

- ndhon

- zbytky Jalového prepadu

- drevény most pres Bolikovsky potok

- odpadnf kandl

kamenny mostek pres nahon

zbytky Jjezu

struskové haldy

cesta, ve sméru 3ipky je Dolni Bolikowv

Bolikovsky potok

"podruzny mistn{ hamr* 9/ 7

vodni kolo na svrchni vodu 7

kamenny mostek pies odpadni kandl

zbytky zdiva ve strdni /soufdst hamru 7/

odpadni kan&l

ndhon

zbytky Jalového prepadu

kamenny mostek pies ndhon

pravdédpodobné misto Jjezu

zbytky Jalového prepadu
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Obr.4 Dfevény most pres Bolikovsky potok
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Obr.5 kola

Obr.6 Kovdrna s dflnou ¢



Obr.7 Dilna 7

Obr.8 Odtah nad objektem z obr.6
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Obr.10 Zbytky jezu na vodnim dile A
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11 Ndhon na vodnim dile B

Obr

Obr.12 Grafit ve vzorku 3Sedé litiny z Bolikovské huti. Nelép-

téano, zvét3eno 100x.
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