Ndlezy skel z vyzkumu ve Sklené

(kat. 0z. Pusté Zibfidovice, okr. gumperk)

Zdenka Himmelova
Posuzovany soubor zahrnuje zlomky dutého skla

kat. & 1 - 6), zlomky okennich teréikd (kat. &. 8 -
10), vyrobnt odpody(kot. ¢ 11 - 14) a dlomky
skloviny (kat. & 15 - 17). Charakter skloviny je
az na vyjimky (bezbarvé zlomky kat. & 5 - G)
jednotny, je to nazelenalé az svétle zelené sklo,
obsahujicf znaZné procento drobnych i vétsich
bublineL a obas i nedistot, co? sv&del o ne
zcela dokonalém procesu tavby. Vyssi kvalitou,
predeviim dokonoﬁ’/m odbarvenim, se vyznaujf
pouze dva zlomky (kat. & 5 a 9), které jsou
dokladem toho, 2e huf zfejmé& v omezené mire
produkovala i tento fechno’ogicky a surovinové
naro&n&isf druh skla a pouzivala jej k vyrobé jak
nddob (kat. &. 5), tak okennich tereikd &of. ¢ 9l
Nalezené zlomky dovolujf urgit také nékteré
techniky, poufivané v huti pifi  tvarovénf
sklen&nych vyrobkd. Je to jednak tvarovéni
patek ¢Rek z tazeného vldkna kat. & 1, 2, 3),
iednak foukdnf do formy drevéné ¢i kovové,
terym se docillo profilovanl povrchu hotové
n&doby (kat. ¢&. 5, 6). V pifpadé kat. & 6 byla
predfouknutd bublina ddle zpracovavéna ve
volné ruce, jok dosvedeéuje vzhled dekoru.
Okennf tereky byly rovné&Z hotoveny z volné
ruky vyfouknutim bubliny, jejiz hornf &ast {kopnal
byla poté opuknuta a spocjnf ¢ast na ndlepniku
rozto¢ena do roviny, okraj ohnut a pfitisknut.
Velikosti terék jsou celkem jednotné, pohybuijf
se v rozmezi 80 az 110 mm, vyjimkou je masivni
terék kat. & 7 o priméru 150 mm.

K datovénfl posuzovaného souboru lze vyuift
dvou kritéril. Signifikantnl je v prvé fadé typ

skloviny, ktery lze na zékladé srovnénf s iin;mi
soubory (Himmelovda - Prochdzka 1990, 127 -

168) klast do obdobf 2. pol. 16. a2 1. pol. 17.
stol. Nevyskytuje se zde vz vibec silné zkorodo-
vand skloving, pFiznaénd pro vyrobky stre-
dovekych skléren, zatimco podit vyrobné
vyspélé bezbarvé skloviny, charakterizujicf
doméc! sklaiskou produkei od pokrocilého 17.
stol., je dosud nfzky. Uvedené ¢asové zafazen!
lze podepitt i typologickym rozborem zlomkd
dutého skla, kde rozpoznatelné tvary (¢ky s
patkami tvarovanymi z tazeného vldkna a l&hve
s lalo¢natym pidorysem) patii do téhoz obdobi
{(Himmelovéa - Prochdzka 1990, 155, Drahotové
1985, 96, Baumgartner - Krueger 1988, 398),
pficemz prvnf tvar je v radmci daného ¢asového
rozpéti moZno povaZovat za stardi, druhy za
mladsi,

Na zavér lze tici, e popsany nepilis obsahly
celek skla poskytl sice moZnost rdmcové
charakteristky a &asového uréeni huté ve
Sklené, jist& viak nembze osvétlit jejf vzhled a
ginnost do pottebné 3ife a hloubky. K uspoko-
jivym z&v&rdm v tomto sméru by mohl pfispét
pouze komplexnf historicky a orcheoﬁ:gicky
vyzkum lokality.
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